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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian karakteristik beton segar dengan variasi terak 

logam menggunakan metode Slump flow dan T500 slumpflow, semua 

variasi sampel meunjukan bahwa beton segar dengan substitusi terak 

logam memenuhi syarat karakteristik beton UHPC yaitu filling ability dan 

viscosity. Namun beton uji tidak masuk kategori beton UHPC karena kuat 

tekan tidak sampai dengan 140 MPa. Hal ini dikarenakan peneliti 

menambahkan air ketika proses pengadukan sehinggan membuat nilai fas 

berubah menjadi lebih dari 0,21. 

2. Nilai kuat tekan beton normal dan beton dengan variasi kadar terak logam 

sebesar 15%, 20%, dan 25% dari berat pasir silika pada umur 28 hari 

secara berturut-turut adalah 39,22 MPa, 47,19 MPa, 46,81 MPa dan 28,75 

MPa. Pada kadar 15% dan 20% beton mengalami kenakan kuat tekan dari 

beton normal secara berturut-turut adalah 20,35% dan 19,35%. Sedangkan 

pada kadar variasi 25% beton mengalami penurunan kuat tekan dari beton 

normal sebesar 26,71%. 

3.  Nilai kuat tarik belah beton tanpa terak logam dan beton dengan variasi 

kadar terak logam sebesar 15%, 20%, dan 25% dari berat pasir silika pada 

umur 28 hari secara berturut-turut adalah 2,17 MPa, 3,29 MPa, 3,26 MPa 
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dan 2,04 MPa. Pada kadar 15% dan 20% beton mengalami kenakan kuat 

tarik belah dari beton normal secara berturut-turut adalah 51,61% dan 

50,23%. Sedangkan pada kadar variasi 25% beton mengalami penurunan 

kuat tarik belah dari beton normal sebesar 5,99%. 

4. Nilai modulus elastisitas beton normal dan beton dengan variasi kadar 

terak logam sebesar 15%, 20%, dan 25% dari berat pasir silika pada umur 

28 hari secara berturut-turut adalah 26763,5 MPa, 31810,5 MPa, 31769 

MPa, dan 25351 MPa. 

5. Variasi kadar terak logam optimum pada penelitian terdapat pada variasi 

15% dari berat pasir silika. Terbukti dengan nilai pengujian terbesar pada 

kuat tekan, kuat tarik belah dan modulus elastisitas dari beton normal 

tanpa terak logam. Hal ini dikarenakan kekentalan beton semakin 

bertambah seiring penambahan terak logam dalam campuran, sesuai 

dengan nilai slumpflow yang berkurang pada uji slumpflow test dan nilai 

viscosity yang meningkat. 

6. Beton belum termasuk beton UHPC karena ada kesalahan teknis dalam 

pengadukan beton dimana fas yang direncanakan 0,2 menjadi 0,4 sehingga 

kuat tekan masih jauh dari batas minimal kuat tekan beton UHPC. 

1.2 Saran 

1. Perlu memperhatikan lebih teliti mengenai penambahan kebutuhan air 

untuk mendapatkan nilai slumpflow test yang sesuai. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menjaga nilai fas 0,2 

namun tetap memperhatikan nilai slumpflow test yang sesuai. 
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3. Untuk proses pengadukan selanjutnya disarankan menggunakan wadah 

dengan luas penampang lebih kecil dan mixer yang lebih besar agar 

campuran bisa teraduk dengan baik. 

4. Perlu dilakukan penelitian dengan menambahkan serat pada beton 

UHPC untuk mengurangi sifat beton yang getas karena penggunaan 

semen yang banyak. 
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PEMERIKSAAN  
BERAT JENIS & PENYERAPAN TERAK LOGAM 

 

Bahan  : Terak Logam 

Asal  : Batur Ceper, Klaten 

Diperiksa : 11 Oktober 2018 

Sampel A 

Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus 

Berat Awal (V) 500 gr 

Berat Kering Oven (A) 485,06 gr 

Jumlah Minyak Masuk Sebelum Digoncang 345 ml 

Jumlah Minyak Masuk Sesudah Digoncang 16 ml 

Jumlah Minyak Total Yang Digunakan (W) 361 ml 

 

Berat Jenis 3,48964 gr/cm
3
 

Berat Jenis SSD 3,59712 gr/cm
3
 

Berat Jenis Semu 3,90988 gr/cm
3
 

Penyerapan 3,01 % 

 

Sampel B 

Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus 

Berat Awal (V) 500 gr 

Berat Kering Oven (A) 485,56 gr 

Jumlah Minyak Masuk Sebelum Digoncang 354 ml 

Jumlah Minyak Masuk Sesudah Digoncang 22 ml 

Jumlah Minyak Total Yang Digunakan (W) 376 ml 

 

Berat Jenis 3,91581 gr/cm
3 

Berat Jenis SSD 4,03226 gr/cm
3 

Berat Jenis Semu 4,43191 gr/cm
3
 

Penyerapan 2,92 % 

 

Berat Jenis Kering Rata-Rata = 3,703 gr/cm
3
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JADWAL PENGUJIAN BETON UHPC 

 

PEMERIKSAAN BERAT JENIS BETON UHPC 28 HARI 

Keterangan Diameter (mm) 
Diameter rata-

rata (mm) 
Tinggi 
(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Berat 
Berat isi 
(kg/m3) 

BN-1 

100,39 

101,54 

200,09 

199,34 3,6 2230,09 103,80 199,17 

100,44 198,75 

BN-2 

101,13 

101,94 

201,75 

197,82 3,54 2192,43 102,37 195,76 

102,33 195,95 

BN-3 

102,03 

101,71 

198,07 

198,51 3,54 2194,84 101,77 198,56 

101,33 198,90 

BN-4 

100,70 

102,73 

198,17 

196,49 3,52 2161,28 106,69 192,80 

100,80 198,51 

BN-5 

101,38 

101,31 

197,50 

197,67 3,5 2196,54 100,80 196,72 

101,75 198,78 

BN-6 

100,79 

101,59 

201,97 

202,47 3,78 2303,13 101,70 203,27 

102,29 202,16 

BT15-1 

100,58 

102,92 

199,65 

199,71 3,68 2214,74 106,82 200,14 

101,37 199,35 

BT15-2 

101,69 

102,29 

199,30 

199,74 3,64 2217,58 102,88 200,12 

102,30 199,80 

BT15-3 

100,75 

101,21 

200,26 

199,75 3,55 2208,94 

101,19 198,70 

101,70 200,28 

102,07 201,60 

101,11 201,70 

 

Kode Variasi Uji 28 Hari

BN 4 Desember 2018

BT15 4 Desember 2018

BT20 4 Desember 2018

BT25 4 Desember 2018
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Keterangan Diameter (mm) 
Diameter rata-

rata (mm) 
Tinggi 
(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Berat 
Berat isi 
(kg/m3) 

BT15-4 

100,10 

100,41 

199,50 

199,74 3,6 2276,15 100,01 199,03 

101,12 200,68 

BT15-5 

100,14 

100,49 

200,31 

200,36 3,51 2208,67 100,76 200,17 

100,58 200,60 

BT15-6 

100,70 

100,77 

199,40 

199,63 3,66 2298,7 100,64 198,88 

100,98 200,60 

BT20-1 

101,85 

102,46 

201,12 

200,36 3,62 2191,46 103,22 200,03 

102,30 199,92 

BT20-2 

100,11 

100,94 

198,28 

199,45 3,62 2267,89 99,99 200,30 

102,73 199,78 

BT20-3 

100,18 

100,30 

198,56 

198,75 3,66 2330,48 101,23 198,84 

99,50 198,86 

BT20-4 

102,06 

100,83 

197,20 

197,45 3,6 2283,41 100,93 197,16 

99,50 197,98 

BT20-5 

103,60 

102,53 

200,30 

200,65 3,66 2209,31 102,54 200,69 

101,45 200,95 

BT20-6 

99,97 

100,42 

200,77 

199,69 3,68 2326,66 100,18 198,60 

101,12 199,70 

BT25-1 

99,57 

100,90 

203,95 

200,93 3,66 2278,02 102,88 199,35 

100,25 199,50 

BT25-2 

101,86 

101,68 

201,71 

201,67 3,72 2271,65 102,07 201,60 

101,11 201,70 

BT25-3 

101,58 

101,39 

200,70 

199,19 3,6 2238,6 101,80 197,71 

100,78 199,17 
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Keterangan Diameter (mm) 
Diameter rata-

rata (mm) 
Tinggi 
(mm) 

Tinggi 
(mm) 

Berat 
Berat isi 
(kg/m3) 

BT25-4 

100,10 

100,85 

203,05 

203,12 3,6 2218,86 101,32 204,40 

101,12 201,92 

BT25-5 

100,35 

100,68 

201,99 

201,93 3,68 2288,98 101,42 199,90 

100,28 203,90 

BT25-6 

101,29 

101,23 

202,92 

202,76 3,64 2230,58 101,30 202,49 

101,10 202,86 

 

PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON UHPC 

Contoh perhitungan : 

BN-6 – 28 Hari 

P maks  = 31500 Kgf = 31500 x 9,81 = 309015 N 

Luas (A) =          =               

  = 8105,7238 mm
2
 

f’c  = 
 

 
 = 

      

         
 = 38,1231 Mpa 

f’c  = 38,1231 x 1,04  = 39,6480 Mpa 

TABEL HASIL PERHITUNGAN KUAT TEKAN BETON UHPC 28 HARI 

Kode 

Variasi 

Luas (A) 

(mm2) 

Beban 

(kgf) 

Kuat 

Tekan 

f'c 

(MPa) 

Kuat 

Tekan f'c 

(MPa) x 

1,04 

Kuat 

Tekan 

Rerata 

f'c 

(MPa) 

BN-6 8105,7238 31500 38,1231 39,6480 

38,4779 BN-2 8161,6720 32500 39,0637 40,6262 

BN-3 8124,8844 28000 33,8073 35,1595 

BT15-2 8217,8127 38500 45,9593 47,7977 

46,2989 BT15-3 8045,1979 33000 40,2389 41,8485 

BT15-6 7975,3986 38500 47,3563 49,2505 
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Kode 

Variasi 

Luas (A) 

(mm2) 

Beban 

(kgf) 

Kuat 

Tekan 

f'c 

(MPa) 

Kuat 

Tekan f'c 

(MPa) x 

1,04 

Kuat 

Tekan 

Rerata 

f'c 

(MPa) 

BT20-5 8256,4204 22500 26,7337 28,34* 

45,9219 BT20-3 7901,1762 36000 44,6971 46,4850 

BT20-4 7984,8988 35500 43,6142 45,3588 

BT25-2 8120,0921 20000 24,1623 25,1288 

28,4134 BT25-1 7995,9895 21500 26,3776 27,4327 

BT25-5 7961,1590 25500 31,4219 32,6788 

* Tidak diperhitungkan 

PENGUJIAN  KUAT TARIK BETON UHPC 28 HARI 

Contoh perhitungan : 

BN—28 Hari 

Pmaks  = 11300 

Diameter = 101,59 

Tinggi  = 202,47 

F’t  = 2 x 11300 x 10 / ( π x 101,59 x 202,47 ) 

F’t  = 3,4974 MPa 

Kode 

Variasi 

Diameter 

(mm) 

Tinggi 

(mm) 

Beban 

(kgf) 

Kuat 

Tarik 

(Mpa) 

Kuat 

Tarik 

Rerata 

(Mpa) 

BN-4 101,59 202,47 11300 3,4974* 

2,2055 BN-1 101,54 199,34 7350 2,3117 

BN-5 101,94 197,82 6650 2,0994 

BT15-4 100,41 199,74 11550 3,6662 

3,4578 BT15-1 102,92 199,71 11600 3,5928 

BT15-5 100,49 200,36 9850 3,1145 

BT20-6 100,42 199,69 10550 3,3493 

3,2399 BT20-1 102,46 200,36 7800 2,4189* 

BT20-2 100,94 199,45 9900 3,1305 

BT25-3 101,39 199,19 11200 3,5305* 

2,0801 BT25-4 100,85 203,12 6550 2,0356 

BT25-6 101,23 202,76 6850 2,1246 
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PENGUJIAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC 

 

PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BN-3 

28 HARI 

 

Po    = 151,44 mm 

Ao    = 8105,7238 mm
2
 

Kuat tekan   = 39,6480 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 31500 Kgf = 9500 Kgf 

Modulus elastisitas  = 25525 MPa 

Modulus elastisitas Teoritis = 25865,33066 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

250 2452,5 0,3 0,15 0,3026 0,0990 0,1185 

500 4905 0,6 0,3 0,6051 0,1981 0,2371 

750 7357,5 1 0,5 0,9077 0,3302 0,3556 

1000 9810 1,4 0,7 1,2103 0,4622 0,4741 

1250 12262,5 1,8 0,9 1,5128 0,5943 0,5927 

1500 14715 2,2 1,1 1,8154 0,7264 0,7112 

1750 17167,5 2,6 1,3 2,1179 0,8584 0,8298 

2000 19620 3 1,5 2,4205 0,9905 0,9483 

2250 22072,5 3,5 1,75 2,7231 1,1556 1,0668 

2500 24525 4 2 3,0256 1,3207 1,1854 

2750 26977,5 4,5 2,25 3,3282 1,4857 1,3039 

3000 29430 4,9 2,45 3,6308 1,6178 1,4224 

3250 31882,5 5,3 2,65 3,9333 1,7499 1,5410 

3500 34335 5,7 2,85 4,2359 1,8819 1,6595 

3750 36787,5 6,1 3,05 4,5385 2,0140 1,7780 

4000 39240 6,4 3,2 4,8410 2,1130 1,8966 

4250 41692,5 6,8 3,4 5,1436 2,2451 2,0151 

4500 44145 7,2 3,6 5,4462 2,3772 2,1337 

4750 46597,5 7,7 3,85 5,7487 2,5423 2,2522 

5000 49050 8,1 4,05 6,0513 2,6743 2,3707 

5250 51502,5 8,4 4,2 6,3538 2,7734 2,4893 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

5500 53955 8,7 4,35 6,6564 2,8724 2,6078 

5750 56407,5 9 4,5 6,9590 2,9715 2,7263 

6000 58860 9,3 4,65 7,2615 3,0705 2,8449 

6250 61312,5 9,6 4,8 7,5641 3,1696 2,9634 

6500 63765 9,9 4,95 7,8667 3,2686 3,0819 

6750 66217,5 10,2 5,1 8,1692 3,3677 3,2005 

7000 68670 10,5 5,25 8,4718 3,4667 3,3190 

7250 71122,5 10,8 5,4 8,7744 3,5658 3,4376 

7500 73575 11 5,5 9,0769 3,6318 3,5561 

7750 76027,5 11,3 5,65 9,3795 3,7309 3,6746 

8000 78480 11,6 5,8 9,6820 3,8299 3,7932 

8250 80932,5 11,9 5,95 9,9846 3,9289 3,9117 

8500 83385 12,1 6,05 10,2872 3,9950 4,0302 

8750 85837,5 12,3 6,15 10,5897 4,0610 4,1488 

9000 88290 12,6 6,3 10,8923 4,1601 4,2673 

9250 90742,5 12,9 6,45 11,1949 4,2591 4,3858 

9500 93195 13,2 6,6 11,4974 4,3582 4,5044 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BN-2 

28 HARI 

 

Po    = 150,62 mm 

Ao    = 8124,8844 mm
2
 

Kuat tekan   = 39,6480 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 31500 Kgf = 9500 Kgf 

Modulus elastisitas  = 28002 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 28452,90375 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

250 2452,5 0,3 0,15 0,3026 0,0990 0,1185 

500 4905 0,6 0,3 0,6051 0,1981 0,2371 

750 7357,5 1 0,5 0,9077 0,3302 0,3556 

1000 9810 1,4 0,7 1,2103 0,4622 0,4741 

1250 12262,5 1,8 0,9 1,5128 0,5943 0,5927 

1500 14715 2,2 1,1 1,8154 0,7264 0,7112 

1750 17167,5 2,6 1,3 2,1179 0,8584 0,8298 

2000 19620 3 1,5 2,4205 0,9905 0,9483 

2250 22072,5 3,5 1,75 2,7231 1,1556 1,0668 

2500 24525 4 2 3,0256 1,3207 1,1854 

2750 26977,5 4,5 2,25 3,3282 1,4857 1,3039 

3000 29430 4,9 2,45 3,6308 1,6178 1,4224 

3250 31882,5 5,3 2,65 3,9333 1,7499 1,5410 

3500 34335 5,7 2,85 4,2359 1,8819 1,6595 

3750 36787,5 6,1 3,05 4,5385 2,0140 1,7780 

4000 39240 6,4 3,2 4,8410 2,1130 1,8966 

4250 41692,5 6,8 3,4 5,1436 2,2451 2,0151 

4500 44145 7,2 3,6 5,4462 2,3772 2,1337 

4750 46597,5 7,7 3,85 5,7487 2,5423 2,2522 

5000 49050 8,1 4,05 6,0513 2,6743 2,3707 

5250 51502,5 8,4 4,2 6,3538 2,7734 2,4893 

5500 53955 8,7 4,35 6,6564 2,8724 2,6078 

5750 56407,5 9 4,5 6,9590 2,9715 2,7263 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

6000 58860 9,3 4,65 7,2615 3,0705 2,8449 

6250 61312,5 9,6 4,8 7,5641 3,1696 2,9634 

6500 63765 9,9 4,95 7,8667 3,2686 3,0819 

6750 66217,5 10,2 5,1 8,1692 3,3677 3,2005 

7000 68670 10,5 5,25 8,4718 3,4667 3,3190 

7250 71122,5 10,8 5,4 8,7744 3,5658 3,4376 

7500 73575 11 5,5 9,0769 3,6318 3,5561 

7750 76027,5 11,3 5,65 9,3795 3,7309 3,6746 

8000 78480 11,6 5,8 9,6820 3,8299 3,7932 

8250 80932,5 11,9 5,95 9,9846 3,9289 3,9117 

8500 83385 12,1 6,05 10,2872 3,9950 4,0302 

8750 85837,5 12,3 6,15 10,5897 4,0610 4,1488 

9000 88290 12,6 6,3 10,8923 4,1601 4,2673 

9250 90742,5 12,9 6,45 11,1949 4,2591 4,3858 

9500 93195 13,2 6,6 11,4974 4,3582 4,5044 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT15- 3 

28 HARI 

 

Po    = 151,77 mm 

Ao    = 7931,1392 mm
2
 

Kuat tekan   = 47,7977 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x  38500 Kgf = 11500 Kgf 

Modulus elastisitas  = 30042 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 30533,64308 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 
1x10^-

2 
(1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

 

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

250 2452,5 0,2 0,1 0,3092 0,0659 0,1029 

500 4905 0,2 0,1 0,6184 0,0659 0,2059 

750 7357,5 0,3 0,15 0,9277 0,0988 0,3088 

1000 9810 0,5 0,25 1,2369 0,1647 0,4117 

1250 12262,5 0,6 0,3 1,5461 0,1977 0,5147 

1500 14715 0,7 0,35 1,8553 0,2306 0,6176 

1750 17167,5 1 0,5 2,1646 0,3294 0,7205 

2000 19620 1,3 0,65 2,4738 0,4283 0,8234 

2250 22072,5 1,5 0,75 2,7830 0,4942 0,9264 

2500 24525 1,7 0,85 3,0922 0,5601 1,0293 

2750 26977,5 1,9 0,95 3,4015 0,6259 1,1322 

3000 29430 2,1 1,05 3,7107 0,6918 1,2352 

3250 31882,5 2,4 1,2 4,0199 0,7907 1,3381 

3500 34335 2,6 1,3 4,3291 0,8566 1,4410 

3750 36787,5 2,8 1,4 4,6384 0,9224 1,5440 

4000 39240 3 1,5 4,9476 0,9883 1,6469 

4250 41692,5 3,4 1,7 5,2568 1,1201 1,7498 

4500 44145 3,8 1,9 5,5660 1,2519 1,8528 

4750 46597,5 4,2 2,1 5,8753 1,3837 1,9557 

5000 49050 4,5 2,25 6,1845 1,4825 2,0586 

5250 51502,5 4,8 2,4 6,4937 1,5813 2,1615 

5500 53955 5,2 2,6 6,8029 1,7131 2,2645 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 
1x10^-

2 
(1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

 

5750 56407,5 5,6 2,8 7,1122 1,8449 2,3674 

6000 58860 6 3 7,4214 1,9767 2,4703 

6250 61312,5 6,4 3,2 7,7306 2,1085 2,5733 

6500 63765 6,8 3,4 8,0398 2,2402 2,6762 

6750 66217,5 7,2 3,6 8,3491 2,3720 2,7791 

7000 68670 7,5 3,75 8,6583 2,4708 2,8821 

7250 71122,5 7,8 3,9 8,9675 2,5697 2,9850 

7500 73575 8 4 9,2767 2,6356 3,0879 

7750 76027,5 8,4 4,2 9,5859 2,7673 3,1908 

8000 78480 8,7 4,35 9,8952 2,8662 3,2938 

8250 80932,5 8,8 4,4 10,2044 2,8991 3,3967 

8500 83385 9 4,5 10,5136 2,9650 3,4996 

8750 85837,5 9,3 4,65 10,8228 3,0638 3,6026 

9000 88290 9,7 4,85 11,1321 3,1956 3,7055 

9250 90742,5 10,2 5,1 11,4413 3,3603 3,8084 

9500 93195 10,6 5,3 11,7505 3,4921 3,9114 

9750 95647,5 11 5,5 12,0597 3,6239 4,0143 

10000 98100 11,5 5,75 12,3690 3,7886 4,1172 

10250 100552,5 11,9 5,95 12,6782 3,9204 4,2202 

10500 103005 12,3 6,15 12,9874 4,0522 4,3231 

10750 105457,5 12,5 6,25 13,2966 4,1181 4,4260 

11000 107910 12,8 6,4 13,6059 4,2169 4,5289 

11250 110362,5 13,1 6,55 13,9151 4,3157 4,6319 

11500 112815 13,4 6,7 14,2243 4,4146 4,7348 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT15-6 

28 HARI 

 

Po    = 151,16 mm 

Ao    = 8045,1979 mm
2
 

Kuat tekan   =  47,7977 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 38500 Kgf = 11500 Kgf 

Modulus elastisitas  = 33579 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 33655,46405 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

0 0 0 0 0,0000 0 0,0000 

250 2452,5 0,1 0,05 0,3048 0,03308 0,0908 

500 4905 0,3 0,15 0,6097 0,09923 0,1816 

750 7357,5 0,3 0,15 0,9145 0,09923 0,2723 

1000 9810 0,5 0,25 1,2194 0,16539 0,3631 

1250 12262,5 0,5 0,25 1,5242 0,16539 0,4539 

1500 14715 0,7 0,35 1,8290 0,23154 0,5447 

1750 17167,5 1 0,5 2,1339 0,33078 0,6355 

2000 19620 1,3 0,65 2,4387 0,43001 0,7263 

2250 22072,5 1,5 0,75 2,7436 0,49616 0,8170 

2500 24525 1,7 0,85 3,0484 0,56232 0,9078 

2750 26977,5 1,9 0,95 3,3532 0,62847 0,9986 

3000 29430 2,1 1,05 3,6581 0,69463 1,0894 

3250 31882,5 2,4 1,2 3,9629 0,79386 1,1802 

3500 34335 2,6 1,3 4,2678 0,86002 1,2710 

3750 36787,5 2,8 1,4 4,5726 0,92617 1,3617 

4000 39240 3 1,5 4,8774 0,99233 1,4525 

4250 41692,5 3,4 1,7 5,1823 1,12464 1,5433 

4500 44145 3,8 1,9 5,4871 1,25695 1,6341 

4750 46597,5 4,2 2,1 5,7920 1,38926 1,7249 

5000 49050 4,5 2,25 6,0968 1,48849 1,8157 

5250 51502,5 4,8 2,4 6,4016 1,58772 1,9064 

5500 53955 5,2 2,6 6,7065 1,72003 1,9972 

5750 56407,5 5,6 2,8 7,0113 1,85234 2,0880 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

6000 58860 6 3 7,3162 1,98465 2,1788 

6250 61312,5 6,4 3,2 7,6210 2,11696 2,2696 

6500 63765 6,8 3,4 7,9258 2,24927 2,3604 

6750 66217,5 7,2 3,6 8,2307 2,38158 2,4511 

7000 68670 7,5 3,75 8,5355 2,48082 2,5419 

7250 71122,5 7,8 3,9 8,8404 2,58005 2,6327 

7500 73575 8 4 9,1452 2,6462 2,7235 

7750 76027,5 8,4 4,2 9,4500 2,77851 2,8143 

8000 78480 8,5 4,25 9,7549 2,81159 2,9051 

8250 80932,5 8,6 4,3 10,0597 2,84467 2,9958 

8500 83385 8,7 4,35 10,3646 2,87775 3,0866 

8750 85837,5 8,8 4,4 10,6694 2,91082 3,1774 

9000 88290 9 4,5 10,9742 2,97698 3,2682 

9250 90742,5 9,3 4,65 11,2791 3,07621 3,3590 

9500 93195 9,5 4,75 11,5839 3,14237 3,4498 

9750 95647,5 10 5 11,8888 3,30775 3,5405 

10000 98100 10,2 5,1 12,1936 3,37391 3,6313 

10250 100552,5 10,2 5,1 12,4984 3,37391 3,7221 

10500 103005 10,5 5,25 12,8033 3,47314 3,8129 

10750 105457,5 10,8 5,4 13,1081 3,57237 3,9037 

11000 107910 10,9 5,45 13,4130 3,60545 3,9945 

11250 110362,5 11,1 5,55 13,7178 3,67161 4,0852 

11500 112815 11,5 5,75 14,0227 3,80392 4,1760 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT20-4 

28 HARI 

 

Po    = 151,58 mm 

Ao    = 7984,89879 mm
2
 

Kuat tekan   =  28,34 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x   22500 Kgf = 6750 Kgf 

Modulus elastisitas  = 32170 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 32295,41739 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

250 2452,5 0,2 0,1 0,3071 0,0660 0,0955 

500 4905 0,4 0,2 0,6143 0,1319 0,1909 

750 7357,5 0,8 0,4 0,9214 0,2639 0,2864 

1000 9810 1,2 0,6 1,2286 0,3958 0,3819 

1250 12262,5 1,6 0,8 1,5357 0,5278 0,4774 

1500 14715 2 1 1,8429 0,6597 0,5728 

1750 17167,5 2,2 1,1 2,1500 0,7257 0,6683 

2000 19620 2,4 1,2 2,4571 0,7917 0,7638 

2250 22072,5 2,6 1,3 2,7643 0,8576 0,8593 

2500 24525 2,8 1,4 3,0714 0,9236 0,9547 

2750 26977,5 3 1,5 3,3786 0,9896 1,0502 

3000 29430 3,2 1,6 3,6857 1,0555 1,1457 

3250 31882,5 3,4 1,7 3,9928 1,1215 1,2412 

3500 34335 3,6 1,8 4,3000 1,1875 1,3366 

3750 36787,5 4 2 4,6071 1,3194 1,4321 

4000 39240 4,4 2,2 4,9143 1,4514 1,5276 

4250 41692,5 4,8 2,4 5,2214 1,5833 1,6231 

4500 44145 5 2,5 5,5286 1,6493 1,7185 

4750 46597,5 5,2 2,6 5,8357 1,7153 1,8140 

5000 49050 5,6 2,8 6,1428 1,8472 1,9095 

5250 51502,5 6 3 6,4500 1,9792 2,0050 

5500 53955 6,3 3,15 6,7571 2,0781 2,1004 

5750 56407,5 6,7 3,35 7,0643 2,2101 2,1959 

6000 58860 7 3,5 7,3714 2,3090 2,2914 

6250 61312,5 7,3 3,65 7,6786 2,4080 2,3869 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

6500 63765 7,6 3,8 7,9857 2,5069 2,4823 

6750 66217,5 7,9 3,95 8,2928 2,6059 2,5778 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT20-3 

28 HARI 

 

Po    = 149,5 mm 

Ao    = 7901,1762 mm
2
 

Kuat tekan   =  28,34 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 20250 Kgf = 6750 Kgf 

Modulus elastisitas  = 31368 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 31579,88385 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

0 0 0 0 0,0000 0,0000 0,0000 

250 2452,5 0,2 0,1 0,3104 0,0669 0,0990 

500 4905 0,4 0,2 0,6208 0,1338 0,1979 

750 7357,5 0,8 0,4 0,9312 0,2676 0,2969 

1000 9810 1,2 0,6 1,2416 0,4013 0,3958 

1250 12262,5 1,6 0,8 1,5520 0,5351 0,4948 

1500 14715 2 1 1,8624 0,6689 0,5937 

1750 17167,5 2,2 1,1 2,1728 0,7358 0,6927 

2000 19620 2,4 1,2 2,4832 0,8027 0,7916 

2250 22072,5 2,6 1,3 2,7936 0,8696 0,8906 

2500 24525 2,8 1,4 3,1040 0,9365 0,9895 

2750 26977,5 3 1,5 3,4144 1,0033 1,0885 

3000 29430 3,2 1,6 3,7248 1,0702 1,1874 

3250 31882,5 3,4 1,7 4,0352 1,1371 1,2864 

3500 34335 3,6 1,8 4,3456 1,2040 1,3853 

3750 36787,5 4 2 4,6560 1,3378 1,4843 

4000 39240 4,4 2,2 4,9663 1,4716 1,5833 

4250 41692,5 4,8 2,4 5,2767 1,6054 1,6822 

4500 44145 5,1 2,55 5,5871 1,7057 1,7812 

4750 46597,5 5,5 2,75 5,8975 1,8395 1,8801 

5000 49050 5,9 2,95 6,2079 1,9732 1,9791 

5250 51502,5 6,3 3,15 6,5183 2,1070 2,0780 

5500 53955 6,7 3,35 6,8287 2,2408 2,1770 

5750 56407,5 6,9 3,45 7,1391 2,3077 2,2759 

6000 58860 7,1 3,55 7,4495 2,3746 2,3749 
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Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan 
Regangan 

Koreksi 

Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 
 

6250 61312,5 7,3 3,65 7,7599 2,4415 2,4738 

6500 63765 7,5 3,75 8,0703 2,5084 2,5728 

6750 66217,5 7,7 3,85 8,3807 2,5753 2,6717 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT25-5 

28 HARI 

 

Po    = 150,83 mm 

Ao    = 7995,9895 mm
2
 

Kuat tekan   =  25,1288 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 20000 Kgf = 11013 Kgf 

Modulus elastisitas  = 26050 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 26718 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

0 0 0 0 0,0000 0,00000 0,0000 

250 2452,5 0,2 0,1 0,3067 0,06630 0,1169 

500 4905 0,4 0,2 0,6134 0,13260 0,2338 

750 7357,5 0,4 0,2 0,9201 0,13260 0,3507 

1000 9810 0,8 0,4 1,2269 0,26520 0,4676 

1250 12262,5 1,1 0,55 1,5336 0,36465 0,5846 

1500 14715 1,4 0,7 1,8403 0,46410 0,7015 

1750 17167,5 1,9 0,95 2,1470 0,62985 0,8184 

2000 19620 2,4 1,2 2,4537 0,79560 0,9353 

2250 22072,5 2,9 1,45 2,7604 0,96135 1,0522 

2500 24525 3,4 1,7 3,0672 1,12710 1,1691 

2750 26977,5 3,8 1,9 3,3739 1,25970 1,2860 

3000 29430 4,1 2,05 3,6806 1,35915 1,4029 

3250 31882,5 4,6 2,3 3,9873 1,52490 1,5198 

3500 34335 4,6 2,3 4,2940 1,52490 1,6368 

3750 36787,5 5 2,5 4,6007 1,65750 1,7537 

4000 39240 5,3 2,65 4,9075 1,75694 1,8706 

4250 41692,5 5,8 2,9 5,2142 1,92269 1,9875 

4500 44145 6,3 3,15 5,5209 2,08844 2,1044 

4750 46597,5 6,3 3,15 5,8276 2,08844 2,2213 

5000 49050 6,4 3,2 6,1343 2,12159 2,3382 

5250 51502,5 6,9 3,45 6,4410 2,28734 2,4551 

5500 53955 7,3 3,65 6,7478 2,41994 2,5720 

5750 56407,5 7,7 3,85 7,0545 2,55254 2,6890 

6000 58860 8,1 4,05 7,3612 2,68514 2,8059 
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PEMERIKSAAN MODULUS ELASTISITAS BETON UHPC BT25-1 

28 HARI 

 

Po    = 152,64 mm 

Ao    = 7995,9895 mm
2
 

Kuat tekan   =  25,1288 MPa 

0,3 Beban minimum  = 0,3 x 20250 Kgf = Kgf 

Modulus elastisitas  = 24467 MPa 

Modulus Elastisitas Teoritis = 24697,31956 MPa 

Beban Compressometer (ΔP) Tegangan Regangan Regangan 

Koreksi 
Kgf N 1x10^-2 (1x10^-2)/2 MPa x10^-4 

0 0 0 0 0,0000 0 0,0000 

250 2452,5 0,2 0,1 0,3067 0,06551 0,1254 

500 4905 0,4 0,2 0,6134 0,13103 0,2507 

750 7357,5 0,6 0,3 0,9201 0,19654 0,3761 

1000 9810 0,8 0,4 1,2269 0,26205 0,5014 

1250 12262,5 1,1 0,55 1,5336 0,36032 0,6268 

1500 14715 1,4 0,7 1,8403 0,4586 0,7522 

1750 17167,5 1,9 0,95 2,1470 0,62238 0,8775 

2000 19620 2,4 1,2 2,4537 0,78616 1,0029 

2250 22072,5 2,9 1,45 2,7604 0,94995 1,1282 

2500 24525 3,4 1,7 3,0672 1,11373 1,2536 

2750 26977,5 3,8 1,9 3,3739 1,24476 1,3790 

3000 29430 4,1 2,05 3,6806 1,34303 1,5043 

3250 31882,5 4,6 2,3 3,9873 1,50681 1,6297 

3500 34335 4,6 2,3 4,2940 1,50681 1,7550 

3750 36787,5 5 2,5 4,6007 1,63784 1,8804 

4000 39240 5,3 2,65 4,9075 1,73611 2,0057 

4250 41692,5 5,8 2,9 5,2142 1,8999 2,1311 

4500 44145 6,3 3,15 5,5209 2,06368 2,2565 

4750 46597,5 6,7 3,35 5,8276 2,19471 2,3818 

5000 49050 7,1 3,55 6,1343 2,32573 2,5072 

5250 51502,5 7,5 3,75 6,4410 2,45676 2,6325 

5500 53955 8 4 6,7478 2,62055 2,7579 

5750 56407,5 8,5 4,25 7,0545 2,78433 2,8833 

6000 58860 8,8 4,4 7,3612 2,8826 3,0086 
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PERHITUNGAN MIX DESIGN 

UHPC Hardjasaputra 

 
 

UHPC normal 

 
 

UHPC 15% Filler 

 
 

UHPC 20 % Filler 

 
 

 

 

Material kg/m3 kg

Semen 800 1,26

Pasir Silika 985,15 1,55

Silika Fume 230 0,36

SP 32,89 0,05

Air 176,8 0,28

w/c

Filler 160,46 0,25

0,221

Material kg/m3 kg SF Total

Semen 800 1,256637 1,507964 10,55575

Pasir Silika 1145,61 1,79952 2,159424 15,11597

Silika Fume 230 0,361283 0,43354 3,034779

SP 32,89 0,051663 0,061996 0,433973

Air 176,8 0,277717 0,33326 2,332821

w/c

Filler 0 0 0 0

0,221

Material kg/m3 kg SF Total

Semen 800 1,256637 1,507964 10,55575

Pasir Silika 973,7685 1,529592 1,83551 12,84857

Silika Fume 230 0,361283 0,43354 3,034779

SP 32,89 0,051663 0,061996 0,433973

Air 176,8 0,277717 0,33326 2,332821

w/c

Filler 171,8415 0,269928 0,323914 2,267395

0,221

Material kg/m3 kg SF Total

Semen 800 1,256637 1,507964 10,55575

Pasir Silika 916,488 1,439616 1,727539 12,09277

Silika Fume 230 0,361283 0,43354 3,034779

SP 32,89 0,051663 0,061996 0,433973

Air 176,8 0,277717 0,33326 2,332821

w/c

Filler 229,122 0,359904 0,431885 3,023194

0,221

 

 



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 

Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil 

Laboratorium Teknologi Bahan dan Bangunan 
Jl. Babarsari No.44 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  

Telp.+62-274-487711 (hunting) Fax. +62-274-487748 
 

 

 

79 

 

 

UHPC 25% Filler 

 

Hitungan Mix Design 

Volume Silinder Beton = 0,001571 m3 

Rumus : Kg/m3 x volume silinder beton 

1. UHPC 0% Filler 

Semen  : 800 x 0,001571 = 1,26 kg 

Pasir Silika  : (985,15 + 160,46) x 0,001571 = 1,8 Kg 

Silika Fume  : 230 x ,001571 = 0,36 kg 

PCE  : 32,89 x ,001571 = 0,052 kg 

Terak Logam : ( 
 

   
          )             Kg 

2. UHPC 15% Filler 

Semen  : 800 x 0,001571 = 1,26 kg 

Pasir Silika  : (1145,61 - 171,842) x 0,001571 = 1,53 Kg 

Silika Fume  : 230 x ,001571 = 0,36 kg 

PCE  : 32,89 x ,001571 = 0,052 kg 

Terak Logam : ( 
  

   
          )                Kg 

3. UHPC 20% Filler 

Semen  : 800 x 0,001571 = 1,26 kg 

Pasir Silika  : (1145,61 -229,122) x 0,001571 = 1,44 Kg 

Silika Fume  : 230 x ,001571 = 0,36 kg 

PCE  : 32,89 x ,001571 = 0,052 kg 

Terak Logam : ( 
  

   
          )                Kg 

 

4. UHPC 25% Filler 

Semen  : 800 x 0,001571 = 1,26 kg 

Pasir Silika  : (1145,61 – 286,403) x 0,001571 = 1,35 Kg 

Material kg/m3 kg SF Total

Semen 800 1,256637 1,507964 10,55575

Pasir Silika 859,2075 1,34964 1,619568 11,33698

Silika Fume 230 0,361283 0,43354 3,034779

SP 32,89 0,051663 0,061996 0,433973

Air 176,8 0,277717 0,33326 2,332821

w/c

Filler 286,4025 0,44988 0,539856 3,778992

0,221
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Silika Fume  : 230 x ,001571 = 0,36 kg 

PCE  : 32,89 x ,001571 = 0,052 kg 

Terak Logam : ( 
  

   
          )                Kg 

HASIL PENGUJIAN KANDUNGAN KIMIA TERAK LOGAM 
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